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一般構造用炭素鋼管 
Carbon Steel Tubes for General Structural Purposes

適用範囲 

●化学成分 

●機械的性質 

●外径の許容差 

●厚さの許容差 

土木、建築、鉄塔、足場、杭、支柱、その他の構造物に使用する炭素鋼管 

製造方法 電気抵抗溶接・アーク溶接 

STK400

STK490

化学成分（％） 
C

0.25以下 

0.18以下 

Si

――― 

0.55以下 

Mn

――― 

1.50以下 

P

0.040以下 

0.040以下 

S

0.040以下 

0.040以下 

種　類 

STK400

STK490

引　張　試　験 

縦目無、鍛接、電気抵抗溶接、アーク溶接 

全外径 

引張強さ 
（N/袿） 

402以上 

490以上 

全外径 

降伏点 
又は耐力 
（N/袿） 

235以上 

315以上 

40㎜を超えるもの 

伸　び（％） 

23以上 

23以上 

18以上 

18以上 

曲げ試験 
継目無、鍛接、 
電気抵抗溶接 

50㎜以下 

曲げ角度 

90゜ 

90゜ 

内側半径 
（Dは管の外径） 

6D

6D

へん平試験 
継目無、鍛接、 
電気抵抗溶接 

全外径 

平板間の距離 
（H） 

（Dは管の外径） 

2/3D

7/8D

溶接部引張試験 

アーク溶接 

350㎜を 
超えるもの 

引張強さ 
（N/袿） 

402以上 

490以上 

11号試験片 
12号試験片 5号試験片 

縦方向 横方向 

種類の記号 

1号 

2号 

許　容　差 

50㎜未満　±0.5㎜ 

50㎜以上　±1％ 

50㎜未満　±0.25㎜ 

50㎜以上　±0.5％ 

区分 

1号 

2号 

許　容　差 
継目無鋼管の場合 

＋0.6㎜ 
－0.5㎜ 
＋15％ 
－12.5％ 

±0.3㎜ 
±10％ 

4㎜未満 
 

4㎜以上 

3㎜未満 
3㎜以上 

継目無鋼管以外の場合 

＋0.6㎜ 
－0.5㎜ 
＋15％ 
－12.5％ 
＋15％ 
－1.5㎜ 

±0.3㎜ 

±10％ 

±10％ 
－1.2㎜ 

4㎜未満 

4㎜以上 
12㎜未満 

12㎜以上 

3㎜未満 
3㎜以上 
12㎜未満 

12㎜以上 

 

区分 

【備考】 
1. 熱間仕上継目無鋼管の厚さの許容差は、1号を 
　 適用する。 
2. 外径1016.0㎜を超える管の厚さの許容差は 
　 注文者と製造業者との協定によることができる。 

【備考】 
1. 熱間仕上継目無鋼管の外径の許容差は、1号を適用する。 
2. 外径350㎜を超える電気抵抗溶接鋼管及びアーク溶接鋼管の外径許容差は 
　 左表の1号とし、管端部の外径許容差は±0.5％とする。 
3. 外径350㎜を超える管の外径測定方法は、周長によることができる。 

STK400
STK490

1

適用規格：JIS G 3444



3.5 6000 8.47
12000

6000

21.7

27.2

34

42.7

48.6

60.5

肉厚（㎜） 

1.9

2.3

2.8

1.9

2.3

2.8

3.9

2.3

3.2

2.3

3.2

3.5

2.3

2.8

3.2

3.5

5.1

2.3

2.8

3.2

標準長さ（㎜） 

5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
5500
6000
12000
10000
12000
6000
12000
5500
6000
12000
5500

m重量（㎏/m） 

0.928

1.10

1.31

1.19

1.41

1.68

2.24

1.80

2.43

2.29

3.12

3.38

2.63

3.16

3.58

3.89

5.47

3.30

3.98

4.52

外径（㎜） 

STK400

2

60.5

76.3

89.1

101.6

肉厚（㎜） 

3.2

3.8

4.9

5.5

2.8

3.2

4.2

5.2

6.0

7.0

2.8

3.2

4.2

5.5

7.6

3.2

標準長さ（㎜） 

12000
5500
6000
12000
5500
12000
5500
10000
12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
10000
12000
6000
12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
6000
12000
5500
6000

m重量（㎏/m） 

4.52

5.31

6.72

7.46

5.08

5.77

7.47

9.12

10.4

12.0

5.96

6.78

8.79

11.3

15.3

7.76

外径（㎜） 
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12000

12000
4.5

6000
29.2

190.7

4.5

11.0

6000

肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 
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6.6
6000
12000

42.4
3.7

6000
12000
6000

14.0

14.7

STK400

101.6

114.3

139.8

165.2

3.5

4.2

5.7

8.1

3.5

4.5

6.0

8.6

3.5

4.0

4.5

6.0

6.6

8.1

9.5

11.0

3.5

12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
5500
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
12000
5500

8.47

10.1

13.5

18.7

9.56

12.2

16.0

22.4

11.8

13.4

15.0

19.8

21.7

26.3

30.5

34.9

165.2

267.4

3.7

4.5

5.0

6.0

7.1

9.3

6.0

7.0
11.0

4.5

5.8

6.0

12000
6000
12000
5500
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

6000
12000
6000
12000
12000
12000
6000
12000
6000
12000

6000
12000

14.7

17.8

19.8

23.6

27.7

35.8

41.8

27.3

31.7
48.7

23.5

30.1

38.7

241.8

7.0

8.2

10.3

12.7

6.2

6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
12000

36.1

42.1

52.3

63.8

36.0

216.3

5.3 24.2

20.7

3



8.0
6000
12000

51.2
12.7 123

406.4

9.5 12000
6000

93.0
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4

267.4

355.6

406.4

9.3

12.7

15.1

6.0

6.9

7.9

9.0

10.3

12.7

14.3

17.4

6.4

7.9

9.5

11.1

12.7

16.0

19.0

6.0

6.4

7.9

9.0
9.5

6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
12000
6000
12000
6000
12000
12000
6000

59.2

79.8

93.9

46.2

53.0

60.5

68.7

78.3

95.8

107

129

55.1

67.7

81.1

94.3

107

134

158

59.2

63.1

77.6

88.2
93.0

318.5

肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 

457.2

508

558.8

16.0

19.0

6.4

7.9

9.5

12.7

14.3

16.0

19.0

22.0

6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

19.0

20.6

22.0

6.4

7.9

9.5

12.7

12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000

154

182

71.1

87.5

105

139

156

174

205

236

79.2

97.4

117

155

194

229

248

264

87.2

107

129

171

肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 



609.6

12000
6000

9.5

762
12.7

16

12000
6000
12000
6000

176

235

294

7.9 12000
6000

147
176

肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 
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558.8

660.4

711.2

762

16.0

19.0

22.0

6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

19.0

22.0

6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

19.0
6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

22.0

6.4

7.9

12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
12000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
12000
6000
12000
6000

214

12.7 171

253

291

95.2

117

141

187

234

277

319

127

152

203

254

301

103

111

137

164

219

274

374

119

147

肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 

812.8

914.4

1016

1117.6

1219.2

6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

19.0

7.9

9.5

12.7

16.0

7.9

9.5

12.7

16.0

9.5

10.3

9.5

12.7

16.0

12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

127

157

188

251

314

372

177

212

282

354

196

236

314

395

260

281

283

378

475



建築構造用炭素鋼管 
Carbon Steel Tubes for Building Structural Purposes

適用範囲 主に建築構造物に使用される炭素鋼管 

STKN400
STKN490

6

適用規格：JIS G 3475

許容差 

6㎜以上16㎜未満 

16㎜以上 

＋1.0㎜　－0.5㎜ 

＋8％　　－0.5㎜ 

＋1.2㎜　－0.5㎜ 

＋8％　　－0.5㎜ 

6㎜以上16㎜未満 

16㎜以上 

＋0.9㎜　－0.5㎜ 

＋1.1㎜　－0.5㎜ 

厚さ区分 

6㎜未満 

6㎜未満 

許容差 

±0.5㎜ 

±1％ 

●化学成分 

●機械的性質 

【備考】 
1. 外径350㎜を超える管の管端部の外径の許容差は±0.5％とする。 
2. 外径350㎜を超える管の外径測定方法は、周長によることができる。 

【備考】 
1. 必要に応じて表記以外の合金元素を添加することができる。 
2. Nの規定は、冷管成形ままの管を対象とする。また、AlなどNを固定化する元素を添加し、固溶型窒素が0.006％以下であれば全窒素は0.009％まで含有 
　 できる。 
3. 炭素当量の計算は次の式による。 
　 炭素当量（％）＝Ｃ＋Mn/6＋Si/24＋Ni/40＋Cr/5＋Mo/4＋V/14 
4. 受け渡し当事者間の協定によって、炭素当量の代わりに溶接割れ感受性組成を適用することができる。 
　 計算は次の式による。 
　 溶接割れ感受性組成（％）＝Ｃ＋Si/30＋Mn/20＋Cu/20＋Ni/60＋Cr/20＋Mo/15＋V/10＋5B

【備考】 
1. 厚さ8㎜未満の管で、12号試験片を用いて引張試験を行う場合には、伸びの最小値は厚さ1㎜を減じるごとに表記の伸び値から1.5％を減じたものを、 
　 JIS Z 8041によって整数値に丸める。 
2. シャルピー吸収エネルギーは、外径400㎜以上で、厚さ12㎜を超える管に適用する。 

STKN400W

STKN400B

STKN490B

化学成分（％） 
C

≦0.25

≦0.22

Si

－ 

≦0.35

≦0.55

Mn

－ 

≦1.40

≦1.60

P

≦0.030

S

≦0.030

≦0.015

N

≦0.006

炭素当量 
（％） 

≦0.36

≦0.44

溶接割れ感受性 
組成（％） 

≦0.26

≦0.29

種類・記号 

STKN400W

STKN400B

STKN490B

厚　さ 
区　分 
（㎜） 

100以下 

12未満 

12以上40以下 

12未満 

12以上40以下 

引張試験 

400～540

490～640

≧235

235～385

≧325

325～475

－ 

≦85

－ 

≦85

≧23

へん平試験 

2/3D

7/8D

シャルピー 
吸収 

エネルギーJ 
（0℃） 

－ 

≧27

≧27

平板間の距離 
（H） 

伸び 
（％） 

降伏比 
（％） 

降伏点 
または耐力 
（N/袿） 

引張強さ 
（N/袿） 

種類・記号 

●外径の許容差 ●厚さの許容差 

※長さの許容差は、特に指定がない限り指定長さを 
　以上とする。 

外径区分 

50㎜未満 

50㎜以上 

外径 

510㎜未満 

510㎜以上 



406.4

16.0 6000 154

STKN490B
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114.3

139.8

165.2

190.7

216.3

267.4

318.5

355.6

肉厚（㎜） 

4.5

4.5

6.6

5.0

7.1

5.3

5.8

8.2

12.7

6.6

9.3

12.7

6.9

10.3

12.7

9.5

12.7

16.0

9.5

12.7

標準長さ（㎜） 

6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

m重量（㎏/m） 

12.2

15.0

21.7

19.8

27.7

24.2

30.1

42.1

63.8

42.4

59.2

79.8

53.0

78.3

95.8

81.1

107

134

93.0

123

外径（㎜） 

7

406.4

508

609.6

肉厚（㎜） 

16.0

19.0

12.7

16.0

19.0

22.0

12.7

16.0

19.0

22.0

標準長さ（㎜） 

12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

m重量（㎏/m） 

154

182

155

194

229

264

187

234

277

319

外径（㎜） 



8

配管用アーク溶接炭素鋼管 
Arc Welded Carbon Steel Pipes

適用範囲 

●化学成分 

●機械的性質 

●外径、厚さの許容差 

使用圧力の比較的低い蒸気、水、ガス、空気などの配管に用いるアーク溶接炭素鋼管。 

製造方法 アーク溶接 

STPY400

化学成分（％） 
C

0.25以下 

Si

――― 

Mn

――― 

P

0.040以下 

S

0.040以下 

種　類 

STPY400

STPY400

引張強さ 
（N/袿） 

400以上 

降伏点又は耐力 
（N/袿） 

伸び（％） 
5号試験片横方向 

225以上 18以上 

種類の記号 

●水圧試験特性 
　管は2.5mpaの水圧を加えたとき、これに耐え、漏れがないもの。 

外　　　径 

厚　さ 

呼び径　450A以下 

呼び径　450Aを超えるもの 

許容差（％） 

±0.5測定は周長による 

＋15

－12.5

＋15

－10

区　分 

●参考表　厚さ8㎜未満の管の5号試験片（横方向）の場合の伸び値の計算例 

伸び（％） 

7㎜を超え8㎜未満 

18

6㎜を超え7㎜以下 

16

5㎜を超え6㎜以下 

15

厚さ区分 

適用規格：JIS G 3457



6.4

7.9

9.5

12.7

6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

103

127

152

203

6.4
6000
12000

127812.8
609.6 6.0 6000 89.3

STPY400 配管用アーク溶接炭素鋼管 Arc Welded Carbon Steel Pipes

355.6 
（EG） 

406.4 
（EG） 
 

457.2 
（EG） 

508 
（EG） 

558.8 
（EG） 

肉厚（㎜） 

6.4

7.9

6.0

6.4

7.9

9.5

6.0

6.4

7.9

23.8

6.0

6.4

7.9

9.5

20.6

26.2

6.0

6.4

7.9

9.5

標準長さ（㎜） 

6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

m重量（㎏/m） 

55.1

67.7

59.2

63.1

77.6

93.0

66.8

71.1

87.5

254

74.3

79.2

97.4

117

248

311

81.8

87.2

107

129

外径（㎜） 

9

609.6

711.2

762

肉厚（㎜） 

6.0

6.4

7.9

9.5

6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

19.0

22.0

6.4

7.9

9.5

12.7

16.0

標準長さ（㎜） 

12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000

m重量（㎏/m） 

89.3

95.2

117

141

111

137

164

219

274

324

374

119

147

176

235

294

外径（㎜） 

660.4



12.7
12000

251

16.0
6000

314

812.8
6000

7.1

7.9

9.5

6000
12000
6000
12000
6000
12000

141

157

188

12000
12.7

6000
378

11.1
6000
12000

331

1117.6

1219.2

9.5

10.3

9.5

12000
6000
12000
6000
12000

260

281

283

肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 肉厚（㎜） 標準長さ（㎜） m重量（㎏/m） 外径（㎜） 

STPY400 配管用アーク溶接炭素鋼管 Arc Welded Carbon Steel Pipes

863.6

914.4

1016

1117.6

19.0

22.0

7.9

9.5

12.7

7.9

9.5

12.7

16.0

7.9

8.7

9.5

12.7

16.0

19.0

9.5

12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000
12000
6000

372

429

167

200

266

177

212

282

354

196

216

236

314

395

467

260

10

16.0
6000
12000

475
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配管用炭素鋼鋼管 
Carbon Steel Pipes for Ordinary PipingSGP

適用規格：JIS G 3452

●化学成分 

●機械的性質 

適用範囲 使用圧力の比較的低い蒸気、水、油、ガス、空気などの配管に用いる炭素鋼鋼管。 

種　　類 SGP　黒管 
SGP　白管 
SGP　白ネジ付 

配管用炭素鋼鋼管 

化学成分（％） 
記　号 

SGP

P

0.040以下 

S

0.040以下 

種　類 

【備考】 
1. 呼び径350A以上の管の外径許容差は、周長測定によることができる。この
場合の許容差は±0.5％とする。なお、外径の測定に周長を用いる場合の判
定は、周長実測値又は実測値の換算直径のいずれによってもよい。いずれも
同一許容差（±0.5％）を適用する。ただし、直径（D）と周長（l）の相互換算は、
次式によって計算する。 

　　　　ｌ＝π・D 
ここに、π＝3.1416とする。 

2. 手入部等の局所的な部分については、厚さの許容差が、左表を満足している
事が確認できる場合は、左表の外径の許容差を適用しない。 

配管用炭素鋼鋼管 

記　号 

SGP

引　張　試　験 曲　げ　試　験 

290以上 30以上 25以上 90゜ 管の外径の6倍 

曲げ角度 内側半径 引張強さ 
（N/袿） 

伸　び（％） 

11号試験片 
12号試験片 5号試験片 

縦方向 横方向 

種　類 

●外径の許容差 

A

6 
8 
10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
450 
500

外径 
（㎜） 

10.5 
13.8 
17.3 
21.7 
27.2 
34.0 
42.7 
48.6 
60.5 
76.3 
89.1 
101.6 
114.3 
139.8 
165.2 
190.7 
216.3 
241.8 
267.4 
318.5 
355.6 
406.4 
457.2 
508.0

外径の許容差 
テーパねじを切る管 

±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.7㎜ 
±0.8㎜ 
±0.8㎜ 
±0.8㎜ 
±0.8㎜ 
±0.8㎜ 
±0.9㎜ 
±1.0㎜ 
±1.2㎜ 
±1.3㎜ 
±1.5㎜ 
－ 
－ 
－ 
－ 

それ以外の管 

±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±0.5㎜ 
±1％ 
±1％ 
±1％ 
±1％ 
±1％ 
±1％ 
±1.6㎜ 
±1.6㎜ 
±0.8％ 
±0.8％ 
±0.8％ 
±0.8％ 
±0.8％ 
±0.8％ 
±0.8％ 
±0.8％ 

厚さの許容差 

＋規定しない 
－12.5％ 

呼び径 
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6A
8A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
175A
200A
225A
250A
300A
350A
400A
450A
500A

B

     1/8
     1/4
     3/8
     1/2
     3/4
  1
  1 1/4
  1 1/2
  2
  2 1/2
  3
  3 1/2
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
12
14
16
18
20

外径（㎜） 

10.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34.0
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
139.8
165.2
190.7
216.3
241.8
267.4
318.5
355.6
406.4
457.2
508.0

肉厚（㎜） 

2.0
2.3
2.3
2.8
2.8
3.2
3.5
3.5
3.8
4.2
4.2
4.2
4.5
4.5
5.0
5.3
5.8
6.2
6.6
6.9
7.9
7.9
7.9
7.9

m重量（㎏/m） 

0.419
0.652
0.851
1.31
1.68
2.43
3.38
3.89
5.31
7.47
8.79
10.1
12.2
15.0
19.8
24.2
30.1
36.0
42.4
53.0
67.7
77.6
87.5
97.4

黒ナシ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

白ナシ 

 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 

白付 

 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wナシ 

 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
○ 
○ 
 
 
 
 

W付 

 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A

  1.31
  1.68
  2.43
  3.38
  3.89
  5.31
  7.47
  8.79
12.2
15.0
19.8
30.1

PV-VA

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 

PV-VB

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 

PV-VD

 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

PEL-G

 
 
 
 
○ 
○ 
 
 
○ 
 
 
 

PEL-S

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

PA 
PE-N

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

PB 
PE-Z

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

PD 
PE-S

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 

TEX

 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 

m重量（㎏/m）  

スミコート 
定尺長さ：SGP黒ナシ5500㎜，SGP白W4000㎜又は5500㎜ 

定尺長さ：4000㎜又は5500㎜ 
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適用規格：JIS G 3454

●機械的性質 

●化学成分 

適用範囲 350℃程度以下で使用する圧力配管に用いる 

種　　類 STPG 370 E 
STPG 370 S

2種 

記　号 

STPG370

化学成分（％） 
C

0.25以下 

Si

0.35以下 

Mn

0.30～0.90

P

0.040以下 

S

0.040以下 

種　類 

2種 

記　号 

STPG370

引　張　試　験 

370以上 215以上 30以上 25以上 28以上 23以上 

曲げ試験 

90゜ 管の外径の 
6倍 

引張強さ 
（N/袿） 

降伏点 
又は耐力 
（N/袿） 

伸び（％） 

曲げ角度 内側半径 11号試験片 
12号試験片 5号試験片 4号試験片 

縦方向 横方向 縦方向 横方向 

種　類 

●外径、厚さの許容差 

【備考】 
1. 外径の測定に周長を用いる場合の判定は、周長実測値又は実測値の換算直
径のいずれによってもよい。いずれも同一許容差（±0.5％）を適用する。
ただし、直径（D）と周長（l）の相互換算は、次式によって計算する。 

　　　　ｌ＝π・D 
ここに、π＝3.1416とする。 

2. 手入部等の局所的な部分については、厚さの許容差が、上表を満足している
事が確認できる場合は、上表の外径の許容差を適用しない。 

熱間仕上継目無鋼管 

冷間仕上継目無鋼管 
及び 

電気抵抗溶接鋼管 

外径の許容差 

 40A以下 ±0.5㎜ 

 50A以下 ±1％ 
 125A以下 

 150A　　 ±1.6㎜ 

 200A以上 ±0.8％ 
但し350㎜以上は周長によることができる。 
この場合の許容差は±0.5％とする。 

 25A以下 ±0.3㎜ 

 32A以上 ±0.8％ 
但し350㎜以上は周長によることができる。 
この場合の許容差は±0.5％とする。 

厚さの許容差 

＋0.6㎜ 

－0.5㎜ 

＋15％ 

－12.5％ 

±0.3㎜ 

±10％ 

4㎜未満 

 

4㎜以上 

3㎜未満 

3㎜以上 

区　分 


